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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

ANÁLISIS GRASA LUBRICANTE
PROGRAMA BÁSICO GRASAS

Muestra: 100 gr
Plazo de entrega: 5 días.
Se envía kit de extracción.

Propiedades físico-químicas.
Normativas:
ASTM D 6304 Contenido de agua por K.F. (ppm).
ASTM D 7303 Determinación de metales por AES-ICP.
ASTM D 7918 – 15 Método estándar para la medición de las propiedades de flujo 
y evaluación de desgaste, de contaminantes y propiedades oxidativas de grasa 
lubricante por el método de extrusión.
ASTM E 2412 Espectro de IR.

https://www.youtube.com/channel/UCuggEt8UpnfiXWv-cM9d_wA
https://www.linkedin.com/company/18836984/admin/

